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HANDGEFERTIGTE DACHPLATTEN AUS TIROL

DiE R-DACHPLATTE



MIT STARKER
TRADITION

EIN STARKES STUCK
HANDARBEIT

STARK BEDACHT IM
DENKMALSCHUTZ

Die Idee, Dachplatten aus Beton
herzustellen, ist Gber 170 Jahre alt.

Bis zur heutigen Perfektion der Dach-
platte war es ein weiter Weg.

Mit der Herstellung von Blech wurde
es moglich, dass die ersten Formen-
bleche auf Holzformen geschlagen
werden konnten, um zu Beginn des
19. Jhd. sowohl in Bayern als auch im
Raum Oberkassel die ersten ,Cement-
Dachplatten” herzustellen.

Noch heute, nach mehr als 150 Jahren,
gibt es intakte Dacher. Und das ist fir
uns Verpflichtung, dieses Produkt im
Original weiterzuftihren.

Der alten Steindeckung nachempfun-
den, wurde seinerzeit mit ebenen
Platten begonnen. So ist die rauten-
férmige Dachplatte”, wie sie im Hand-
buch von A. Kroher 1848 beschrieben
wird, die erste ,,Cementplatte”.

Noch heute finden sich zahlreich erhal-
tene Déacher in vielen Regionen Euro-
pas, wie zum Beispiel im Alpenraum,
vor allem in Ost- und Stdosterreich, in
Sudtirol, in Oberitalien von Triest bis
Mailand, in Deutschland von Bayern bis
Norddeutschland — wo groBe , Platten-
macherzentren” waren — auf denen die
alten rauten- bzw. rhombusférmigen
.Cementplatten” unbeschadet der
Witterung trotzen.

Das ,Plattenmachen”, wie es im
Volksmund hei3t, wurde in seiner
urspriinglichen Form beibehalten, um
die Qualitatsvorteile der handischen
Erzeugung nicht zu verlieren.

Jede Platte wird einzeln gefertigt.
Beton der hdchsten Gute wird nach
handischem Einbringen und Vorglatten
mittels speziellem Ruttelschild zweimal
hoch verdichtet. AnschlieBend wird
mittels , Abziehmesser” der Beton mit
Walkbewegungen nochmals verdichtet
und geglattet. Durch Aufbringen

von Zement und Wasser entsteht

die ,Lasur”, die eine vorzeitige Moos-
bildung verhindert und die Lebensdau-
er der Bucher Dachplatte wesentlich
erhoht.

Durch diesen Vorgang erhalt die
Bucher R-Platte nicht nur ihre sehr
gute Dichtigkeit, sondern auch die
extrem hohe Druckfestigkeit.

Die Bucher R-Platte wird im feuchten
Fertigungsraum luftgetrocknet und
erfahrt eine schonende Trocknung
ohne Haarrisse. Dies fuhrt zu noch
besseren technischen Werten. Nach
einem Tag wird die Platte ausgeschalt,
um die Endtrocknung zu erlangen. Die
endglltige Trocknungszeit ist nach vier
Wochen abgeschlossen.
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Architekten Weicken, D-59423 Unna

Die .R-Dachplatten” bilden seit der
Jahrhundertwende eine wesentliche
Alternative zur Stein- und Holzschin-
deldeckung, sowohl im stadtischen als
auch im landlichen Bereich, die europa-
weit besonders in Einzugsbereichen
von Eisenbahnen oder Zementwerken
heute noch zur traditionellen Hausein-
deckung gehoren.

Selbst nach 150 Jahren existieren
immer noch intakte R-Plattenein-
deckungen, die ihre einzigartige
Qualitat unter Beweis stellen.

Heute werden , R-Dachplatten sowohl
als Ersatz von asbesthaltigen Eternit-
Rautendeckungen, als auch als Ersatz
flr Schieferdeckungen eingesetzt.

Das Erscheinungsbild ist sehr ahnlich,
qualitativ haben die ,,R-Cementplat-
ten” den groBen Vorteil, die Unterkon-
struktion nicht durch das Befestigen
der einzelnen Platten zu zerstoren.

Grund genug fur uns, die Uberlieferte
Form der handischen Einzelfertigung

im Original weiterzufhren und nicht
auf Quantitat sondern auf Qualitat zu
setzen.




STARKE
EIGENSCHAFTEN

Druckfestigkeit

GemaR der europdischen Norm EN 490
muss die Tragfahigkeit der Bucher R-
Platte einen Wert von 550 N erreichen.
Tatsachlich erreicht sie eine durch-
schnittliche Tragfahigkeit von 2150 N,
also das Vierfache des geforderten
Wertes. Daher existieren diese Platten
seit mehr als 150 Jahre bis in hohe
Regionen der Alpen.

Verlegung

Die R-Platte wird auf die Lattung
gehangt und kann sowohl von links
als auch von rechts verlegt werden.
Im Vergleich zu Eternit oder Schiefer
wird die Platte nicht einzeln genagelt,
dadurch wird die Unterkonstruktion
nicht verletzt.

Hagelschlagfestigkeit

Die R-Platte weist die hdchste Hagel-
widerstandsklasse HW 5 auf. Das
bedeutet, dass die Platte selbst bei
Hagelkornern mit einer GréBe von 5 cm
Durchmesser nicht kaputt geht.

Windbelastung

Die patentierte Windsogsicherung,

die aus einem einbetonierten Edelstahl-
bugel auf der Rickseite der R-Platte
und einem auf die Latte geschraubten
Windsoghaken besteht, erfllt die
Bedingungen der Windsogklasse IV /
exponierte Lage/Inseln der Nordsee.

STARKE UND
ASTHETIK

Architekten Pedevilla, [-39042 Brixen

Klassische Optik

Die starke klassische Ausdrucksform
der Bucher R-Dachplattendeckung
wird durch einfache klare Diagonalen
bewirkt. Eine Deckung, die diese
Linien mit Licht und Schatten durch
die Plattenstarke formschon verbindet.

Architekt Platter, I-39038 Innichen
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Architekt Bauer, D-18528 Bergen auf Rigen

Bucher R-Dachplatten kénnen fiir
einen GroBteil der moglichen Dach-
flachen eingesetzt werden. Selbst
Rundungen mit entsprechenden
Radien kdnnen mit Kleinformat-R-
Platten perfekt eingedeckt werden.

Bucher R-Dachplatten kénnen je nach
Ausbildung des Unterdaches ab einer
Mindestdachneigung von 15° bei
Platten ohne Falz eingesetzt werden.
R-Dachplatten mit Falz kénnen ab einer
Mindestdachneigung von 12° verlegt
werden.

R-Platten mit reduzierter Starke kénnen
als Fassadenplatten eingesetzt werden.
Selbst Umrandungen von R-Platten-
dachern kénnen mit quadratischen
Q-Platten formschdn ausgebildet
werden.




IN STARKEN
FARBEN

GeméB dem Reinheitsgebot werden
bei farbigen Bucher R-Platten nur
naturlich vorkommende Farbpigmente
zugemischt.

Anders als bei industriemalig produ-
zierten Dachsteinen verzichten wir zur
Ganze auf Beimengungen (Kunststoffe,
Dispersionen, Silikone) oder andere
Zusatzstoffe, um den kunstlich erschei-
nenden Lackeffekt zu vermeiden.

In unserer ,Farbenkiiche” ist fast alles
maoglich.

Auch selbst gestaubte, gestrahlte oder
strukturierte Oberflachen sind mach-
bar. Sande aus der Region des Objektes
kénnen verarbeitet werden.

Dem Wunsch, fur Sie ein geschitztes
Unikat-Dach herzustellen, kommen wir
gerne nach.

MIT STARKEM
PREIS

Trotz handischer Einzelfertigung und
der enormen technischen Vorteile
gegeniber anderen Bedachungs-
materialien ist die Bucher R-Dachplatte
unter Einbeziehung der laufenden
Wartungskosten und der Lebensdauer
die preiswerteste Bedachung.

Die Bucher R-Platte weist die hochste
Wertbestandigkeit aller Eindeckungen
auf!

Architekten Modus, I-39054 Ritten

MIT STARKER
NACHHALTIGKEIT

Durch die handische Fertigung

und dem Wegfall von Kunststoffen
fur die Oberflache, weist die Bucher
R-Platte die besten Umweltwerte aller
Bedachungsmaterialien auf und ist
aufgrund der beweisbaren Lebens-
dauer die nachhaltigste Bedachung
Uberhaupt.

Bei der handischen Produktion werden
keinerlei Emissionen frei, die R-Platte
wird als CO, neutral eingestuft. Ab-
schnitte bzw. produktionsbedingter
Bruch wird gebrochen und zu 100 %
als Schuttmaterial wieder verwertet.
So hat das Bucher Dach den Okologi-
schen Bestwert OI3, , von —15,3.

TECHNISCHE DATEN

Die genauen technischen Daten entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

R-Platten

Deckbreite: 37,40 cm
Decklénge: 16,00 cm (Latten OK zu OK)
Traufe 20,50 cm (UK zu OK)

Verbrauch: 16 Stiick/m?

Gewicht: 3,90 kg/Sttick

Neigung: Ab 15° Dachneigung
bei entsprechender
Unterdachausfiihrung

WWW.BUCHERPLATTE.COM

R-Platten mit Falz

Deckbreite: 34,70 cm
Deckldnge: 21,00 cm (Latten OK zu OK)
Traufe 20,50 cm (UK zu OK)

Verbrauch: 14 Stuck/m?

Gewicht: 4,30 kg/Sttick

Neigung: Ab 12° Dachneigung
bei entsprechender
Unterdachausfihrung
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